ПРОГРАММА

XI МЕЖРегиональной научно-ТЕХНИЧЕСКОЙ конференции молодых ученых специалистов и студентов ВузОв «Научно - практические проблемы в области химии и химических технологий»

19-21 апреля 2017 года

	Среда, 19 апреля

	930 – 1000
	Регистрация участников конференции – большой актовый зал ИХТРЭМС 4 этаж

	1000 – 1010
	ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Вступительное слово зам. директора Института химии КНЦ РАН, член-корр. Николаева А.И.

	
	Секция 1

	1010 – 1025
	Мудрук Н.В. (ИХТРЭМС КНЦ РАН)
Экстракционная очистка тантала и ниобия от примеси сурьмы

	1025 – 1040
	Калинин Н.А. (СПбГТИ(ТУ))
Синтез и электрохимические исследования обогащенных литием катодных материалов Li1.2Ni0.13Co0.13Mn0.54O2 и Li1.2Ni0.12Co0.12Mn0.51O2 для литий-ионных аккумуляторов

	1040 – 1105
	Яничева Н.Ю. (ИХТРЭМС КНЦ РАН)
Кристаллохимия обменных форм иванюкита

	1105 – 1120
	Мосендз И.А. (ИХТРЭМС КНЦ РАН)
Получение агровермикулита из некондиционного вермикулит-сунгулитового сырья.

	1120 – 1135
	Иваненко Д.В. (ИХТРЭМС КНЦ РАН)
Исследование процессов увеличения спонтанной униполярности в исходно полидоменных сильно легированных кристаллах ниобата лития допированных цинком.

	1135 – 1155
	Кофе-брейк

	1155 – 1210
	Мануковская Д.В. (ИХТРЭМС КНЦ РАН)
Выделение слоев фотоиндуцированного рассеяния света в стехиометрических кристаллах ниобата лития.

	
	ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД

	1210 – 1240
	Маслобоев В.А. (Президиум КНЦ РАН)

Биогидрометаллургия: настоящее и будущее

	1240 – 1400
	Перерыв

	
	Секция 2

	1400 – 1415
	Антонов А.А. (АФ МГТУ)
Растворимость в сверхкритическом флюиде через функции и параметры состояния

	1415 – 1430
	Ганичева Я.Ю. (АФ МГТУ)
Получение модифицированных титаносиликатных сорбентов и их применение для извлечения благородных металлов из хлоридных растворов

	1430 – 1445
	Кобылец У.Ю. (АФ МГТУ)

Получение концентрата РЗЭ при азотнокислотной переработке перовскитового концентрата

	1445 – 1500
	Петров И.В. (АФ МГТУ)

Исследование РЗЭ-состава образцов апатитового концентрата и продуктов технологической переработки методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой

	1500 – 1515
	Федотова Е.В. (АФ МГТУ)

Формы осаждения меди и никеля сунгулитом и термовермикулитом

	1515 – 1530
	Вдовиченко Д.А. (АФ МГТУ)
Молекурлярно-массовые характеристики желатин, полученных из кожи трески

	1530 – 1545
	Базарова Е.А. (АФ МГТУ)

Анализ бадделеитового концентрата методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой

	1545 – 1600
	Самбуров Г.О. (АФ МГТУ)

Титансодержащий концентрат из обогащенных «сфенитовых» скоплений

	1600 – 1615
	Макаров Д.А. (АФ МГТУ)
Влияние катионов щелочноземельных металлов на скорость переноса заряда редокс пары Cr(III)/Cr(II) в расплавах хлоридов щелочных металлов

	1615 – 1630
	Сергеева К.Э. (АФ МГТУ)
Исследование физико-химических свойств основных сульфатов и хлоридов алюминия

	1630 – 1645
	Соколов А.Ю. (АФ МГТУ)
Изучение влияния различных факторов на сорбционное извлечение платиновых металлов волокном ФИБАН А-5

	1400 – 1800
	Секция 3(стендовые доклады)

	
	Киселев Ю.Г. (ИХТРЭМС КНЦ РАН)
Растворимость гидратного продукта, полученного при азотнокислотной обработке перовскита, в серной кислоте.

	
	Рыжук Н.Л. (ИХТРЭМС КНЦ РАН)
Сорбционное поведение мезопористого материала на основе фосфата титана по отношению к катионам Cs+ и Sr2+

	Четверг, 20 апреля

	
	ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД

	1000 – 1030
	Опалев А.С. (ГоИ КНЦ РАН)
Интеграционные работы институтов ГоИ и ИХТРЭМС КНЦ РАН по обогащению и переработке регионального сырья с получением новых материалов

	
	Секция 4

	1030 – 1045
	Артемьев А.В. (ГоИ КНЦ РАН)
Выбор оптимальных реагентов-флокулянтов при подготовке технологических вод обогатительной фабрики. 

	1045 – 1100
	Габаин А.А. (ИХТРЭМС КНЦ РАН)
Структурный беспорядок в кристаллах LiNbO3:Mg(5.1), LiNbO3:Mg(5.3), LiNbO3:Zn(4.5), LiNbO3:Mg(5.3):Fe(0.005) и его проявление в комбинационном и фотоиндуцированном рассеяния света

	1100 – 1115
	Новиков А.И. (ИХТРЭМС КНЦ РАН)

Исследование покрытий титановых анодов методом масс-спектрометрии с лазерным пробоотбором, выбор условий и подходов.

	1115 – 1130
	Кофе-брейк

	1130 – 1145
	Бобрева Л.А. (ИХТРЭМС КНЦ РАН)

Спектры ИК-поглощения кристалла LiNbO3:Mg (5.05 мол. %):Fe(0.009 мол. %) в области валентных колебаний ОН-групп

	1145 – 1200
	Бобрева Л.А. (ИХТРЭМС КНЦ РАН)

Получение твердых прекурсоров Nb2O5:Mg:Fe для синтеза гомогенно легированной шихты ниобата лития

	1200 – 1215
	Бричка К.М. (МГТУ)

Кристаллизация водной фазы в обратных эмульсиях при транспортировке нефти в условиях низких температур

	1215 – 1230
	Каменева Ю.С. (ГоИ КНЦ РАН) 
Оценка использования комплексообразующих реагентов при флотации медно-никелевых руд

	1230 – 1245
	Широкая А.А. (ИХТРЭМС КНЦ РАН)
Применение полиакрилонитрильного аминокарбоксильного волокна ФИБАН АК-22 для извлечения платиновых металлов

	1245 – 1400
	Перерыв

	
	Секция 5

	1400 – 1415
	Окунев М.А. (АФ МГТУ)
Электроосаждение покрытий ниобия на роторы криогенного гироскопа в солевых расплавах

	1415 – 1430
	Солодкая П.А. (АФ МГТУ)
Изучение адсорбционных свойств фотокаталитически активного диоксида титана, легированного кобальтом

	1430 – 1445
	Титов Р.А. (АФ МГТУ)
Исследование структурного беспорядка в монокристаллах ниобата лития, легированных цинком и бором в широком диапазоне концентраций, методами комбинационного и фотоиндуцированного рассеяния света

	1445 – 1500
	Данчев О.Е. (АФ МГТУ)
Синтез катодных материалов на основе двойных фосфатов лития и переходных металлов в водных растворах

	1500 – 1515
	Усольцев А.В. (АФ МГТУ)
Синтез цирконата лантана при термической обработке механически активированных смесей

	1515 – 1530
	Шувалова А.М. (АФ МГТУ)
Исследование фоторефрактивных свойств монокристаллов ниобата лития разного состава по параметрам индикатрисы рассеянного излучения

	1530 – 1545
	Маркович С.И. (АФ МГТУ)
Исследование выщелачивания меди и никеля из некондиционного природного и техногенного сырья.

	1545 – 1600
	Юрченко В.А. (АФ МГТУ)
Исследование РЗЭ-состава эвдиалитового концентрата и продуктов его переработки атомно-эмиссионным методом с индуктивно связанной плазмой

	1600 – 1615
	Зенова Д.А. (АФ МГТУ)
Синтез и применение аналогов природных титаносиликатов зорита и линтисита в качестве сорбентов благородных металлов.

	1615 – 1630
	Климов Н.И. (АФ МГТУ)
Исследования по выщелачиванию тонкой пыли от обжига никелевого концентрата АО «Кольская ГМК»

	1630 – 1645
	Спасюк С.Д. (АФ МГТУ)
Сорбционное извлечение катионов металлов из водных сред гидрофосфатами оксотитана(IV) различного состава

	1645 – 1700
	Ефремов В.В. (ИХТРЭМС КНЦ РАН)
Электрофизические свойства керамического и монокристаллического образца LiNbO3

	1400 – 1800
	Секция 6(стендовые доклады)

	ПЯТНИЦА, 21 апреля

	1200
	Закрытие XI межрегиональной научно-технической конференции молодых ученых, специалистов и студентов ВУЗов
«Научно - практические проблемы в области химии и химических технологий»

Награждение победителей конкурсов на лучший доклад

 «Молодых ученых, специалистов и аспирантов»

«Студентов ВУЗов»

Подведение итогов конференции, принятие заключительного решения


